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特記事項

m a ＝
ρw( T )

ρw( T ′)
( )m′a－m f ＋m f

ρs ＝
m s

m s ＋ ( )m a－m b
×ρw ( T )
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T-2 (1.02～1.30m)

65

49.868

159.712

19.0

0.99841

186.048

28.0

0.99623

159.472

65

93.228

49.868

43.360

2.574

96

51.514

160.092

19.0

0.99841

184.836

28.0

0.99623

159.855

96

92.100

51.514

40.586

2.591

2.584

31

54.592

163.256

19.0

0.99841

185.558

28.0

0.99623

163.019

31

91.238

54.592

36.646

2.588


